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1 VSeobecné udaje

1.1 Udaje o zadateli
CORTRADE, s.r. 0., 101 00 Praha 10, HradeSinska 2144/47
ICO: 604 72 138

1.2 Udaje o vyrobku

e CORIAN - obkladovy material (polymetylmetakrylat pinény nerostnymi latkami)

e Vyrobce: Du Pont de Nemours
1007 Market Street
WILINGTON DE 19898, USA

e Vyrobek je vhodny jako obkladovy material pro vnéjsi i vnitfni obklady stén.
e Vzorek vyrobku byl odebran zadavatelem a predlozen ke zkouseni dne 14. 9. 2009,
je evidovan pod €. 09 - 1207.
e Podle nafizeni vlady €. 163/20002 Sb. ., ve znéni NV €. 312/2005 Sb. byl vyrobek
zatfidén do pfilohy €. 2, skupiny vyrobku €. 11 pod porad. €. 4
1.3 Seznam podkladu pfredanych zadatelem pro ovéreni shody typu
vyrobku

e zadost o vykon autorizované osoby — ovéreni shody typu vyrobku podle § 7
NV €. 163/2002 Sb. ve znéni NV €. 312/2005 Sb.

e technicka dokumentace v rozsahu § 4 odst. 3 pism. a), ¢)

1.4 Seznam ostatnich podkladu pouzitych pfi ovéfeni shody typu
vyrobku
e CSN 64 0610 — Zkous$eni plast. Stanoveni rozmérové stalosti folii

e CSN EN 477 - Profily z nemék&eného polyvinylchloridu (PVC-V). ) pro vyrobu oken
a dveri — Stanoveni proti prorazeni hlavnich profilG pomoci padajiciho zavazi.

e CSNEN ISO 11925-2 — Zkou$eni reakce na ohef — Zapalnost stavebnich vyrobk
vystavenych pfimému pusobeni plamene

e CSN EN 13501-1 — pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb —
Cast 1: Klasifikace podle vysledki zkousek reakce na oheri

e Technicky navod TN 11.04.05 Obklady z plastu

1.5 Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se k ovéreni
shody typu vyrobku

e Stavebni technické osvédcéeni ¢. 030 — 036598.

1.6 Informace o predchozim ovéfFeni shody vyrobku
Vyrobek jiz byl autorizovanou osobou posuzovan.

2 Posouzeni vyrobku

2.1 Technické pozadavky
Vyrobek byl posuzovan podle Stavebniho technického osvédéeni €. 030 - 036598 ve
vlastnostech:

e rozmeérova stalost
e razova houzevnatost
e reakce na ohen
Zjisténé vysledky byly posuzovany ve vztahu ke stanovenym poz
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2.2 Soupis protokolu o zkouskach a posouzenich
e Protokol ¢. 030 - 041756 o zkouskach CORIANU — obkladového materialu, vydal
TZUS Praha s. p. — pobocka Plzen, zkusebni laborator.

e Protokol o zkouskach reakce na ohen ¢&. Pr-07-1.109, vydal PAVUS, a. s. — pozarni
zkusebna Veseli nad Luznici, akreditovana zkusebni laborator ¢ 1026.

2.3 Vyhodnoceni vysledku zkousek a posouzeni vyrobku

- Protokol o Zkusebni Pozadovana/de- -
SImSOVRICE vinstiews zkousce postup klarovana uroven ¥yhbyDcEy
il e B STO €. 030 - vyhovuje
rozmeérova stalost 030 - 041756 | CSN 64 0610 036598
rézova houzevnatost | 030 — 041756 | CSNEN477 | STOC.030- vyhovje
036598
CSN EN ISO vyhovuje
reakce na ohef PrO7-1.109 |  A9252 e g
13501-1

e \/yrobek odpovida ve sledovanych vlastnostech pozadavkum technické specifikace
a technickych predpisu.

e Vyrobek splfiuje pozadavky § 7 nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb. , ve znéni
NV ¢&. 312/2005 Sb.

e Zjisténi a zaveéry uvedené v tomto protokolu plati za pfedpokladu, ze nedojde ke
zméné skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména
muze ovlivnit viastnosti vyrobkl z hledisek zakladnich pozadavku (napf. zména
technickych predpisu, technické specifikace, vyrobni technologie a vyrobniho

zarfizeni).
[ ]

4 P¥ilohy

1. Protokol &. Pr-07-1.109 o zkouskach reakce na ohen
2. Protokol o klasifikaci ¢. PK1-01-07-044-C-0 o zkouskach reakce na ohen

KONEC PROTOKOLU
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